Vraag om uitleg aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters omtrent rotonde Aalter – E40.

De rotonde die Aalter met het nieuwe op- en afrittencomplex aan de E40 verbindt, moet opnieuw worden aangelegd omdat er tijdens de werken beton van slechte kwaliteit is gebruikt. Er zou een fout gebeurd zijn bij de productie. Het zal veel geld kosten om dit te herstellen, maar het is ontdekt  binnen de garantieperiode, dus de kosten komen op de schouders van de aannemer terecht. Het probleem werd ontdekt door testboringen van het Agentschap van Wegen en Verkeer.
Hieromtrent stelde ik graag de volgende vragen aan de minister:
1. Anno 2020 (want toen werd het afrittencomplex afgewerkt) zou het toch mogelijk moeten zijn om dergelijke fouten eerder op te sporen? Wat is de procedure van Agentschap Wegen en Verkeer om autowegen en autosnelwegen te controleren bij een nieuwe aanleg?
2. Zorgt deze testboringenprocedure voor het voorkomen van dergelijke voorvallen als in Aalter – E40?
3. Wordt een dergelijke procedure uitgevoerd voor de garantietijd van een aannemer? Wordt hiermee rekening gehouden in de testboringen? 
4. Heeft de minister een onderzoek ingesteld naar de fouten die gebeurd zijn tijdens de werken? 
5. Hoe zal de nieuwe aanleg gemonitord worden?
6. Wanneer is het herstel van het wegdek ingepland? Welke hinder mag er opnieuw verwacht worden? 
